
LANDHAUSDIELE CASTILLO / VILLA / CASA
Pura:

Holz mit einem ruhigen Erscheinungsbild, sowie geringen Farb- und Strukturvaria�onen. Nur vereinzelt gesunde Äste mit
geringem Durchmesser vorhanden, kleine Holzauski�ung zulässig.Typische holzspezifische Merkmale, wie z. b. Einwüchse oder
Splint bei Kirsche, Nussbaum und Ahorn sind bei dieser Sor�erung erlaubt.

Pura Plus:

Holz mit einem lebha�en Erscheinungsbild, sowie mi�lerer Farb- und Strukturvaria�onen. Bei dieser Sor�erung können eine
größere Zahl an Ästen mit einem Durchmesser von bis max. 30 mm vorhanden sein. Holzauski�ungen und Fremdäste sind
zulässig. Typische holzspezifische Merkmale, wie z. b. Einwüchse oder geringer Splint können bei dieser Sor�erung vorhanden
sein.

Rus�co:

Holz mit einem natürlich, lebha�en Erscheinungsbild, sowie starken Farb- und Strukturvaria�onen. Bei dieser Sor�erung können
große Äste und Risse vorhanden sein, welche ausgeki�et sind. Holzauski�ungen, Fremdäste und Randsplint sind erlaubt und
prägen das Erscheinungsbild dieser Sor�erung.

Werksor�erung (bei speziellen Hölzern):

Das Holzbild wird geprägt durch das natürliche Wachstum des Holzes. Gröbere Strukturen, Flader und Äste bis zu einem
Durchmesser von max. 40 mm sind erlaubt. Unterschiede in Farbe und Struktur dürfen vorkommen. Geringe Oberflächenrisse und
Splint im Randbereich sind zulässig.

DUETT 2-Schicht:

Select:

Das Holzbild wird durch sein ruhiges, gleichmäßiges, holztypisches Erscheinungsbild geprägt und ist frei von gröberen Strukturen
und Farbunterschieden. Sowie frei von größeren Ästen und Splint.

Markant:

Das Holzbild wird durch eine lebha�e Struktur und Farbe des Holzes bes�mmt. Kleine Äste bis 15 mm, welche fest verwachsen
oder verki�et worden sind erlaubt. Ebenso gelegentlich vorkommender Splint im Randbereich.

Werksor�erung:

Das Holzbild wird durch das natürliche Wachstum des Holzes geprägt. Gröbere Strukturen, Fladern, Äste bis zu einem
Durchmesser von 20 mm sind erlaubt. Unterschiede in Farbe und Struktur dürfen vorkommen. Geringe Oberflächenrisse und
Splint im Randbereich sind erlaubt.

LOFT / LINETT

Naturwuchs:

Das Holzbild wird durch das natürliche Wachstum des Holzes geprägt. Gröbere Strukturen, Fladern, Äste bis zu einem
Durchmesser von 20 mm sind erlaubt. Unterschiede in Farbe und Struktur dürfen vorkommen. Geringe Oberflächenrisse und
Splint im Randbereich sind erlaubt.
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